
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET.AdRA.121.01 

Materiais de Construção Civil MCC 

VIDROS 30/03/16 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. As chapas de vidraça terão a espessura e serão da qualidade prevista no projeto/nota técnica, devendo 
ser cortadas de modo que entre as arestas das chapas e o fundo dos pinázios haja uma folga de 0,001 m.  

1.2. Poderão ser colocadas em caixilharias de alumínio no exterior ou no interior e em vãos fixos ou 
amovíveis. 

1.3. As chapas de vidro serão de fabrico mecânico de 1ª escolha, de textura homogénea, bem desempenadas 
e isentas de defeitos de fabrico. 

1.4. Serão submetidas amostras para aprovação da fiscalização. 
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