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1. SALPICADO (CRESPIDO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO  

1.1. Refere-se a uma argamassa de cimento ao traço 1:3 e a sua aplicação será o aspergido com a 

colher formando um reboco tipo tirolês, com aspeto irregular, de forma a permitir uma perfeita 

aderência ao emboço e reboco. 

2. REBOCOS 

2.1. Antes de proceder aos rebocos, as paredes ou muros que se devem revestir, serão limpos, 

tirando-lhes toda a argamassa que esteja desagregada ou pouco aderente, lavados e bem 

desempenados, para o que se farão os encasques necessários. Sobre os paramentos, assim 

preparados, assentar-se-á à colher a argamassa do reboco, que será regularizada com o rebordo 

da colher, de modo a formar uma camada com espessura uniforme. 

2.2. Os rebocos hidrófugos só se executarão depois de estarem bem secos os paramentos que os 

devem receber. 

2.3. Os rebocos serão da qualidade e espessura prevista nos Projetos. 

 


