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ET.AdRA.61.01 MCC Receção verificação rejeição de materiais 
ET.AdRA.62.01 MCC Disposições gerais relativas condutas 
ET.AdRA.63.01 MCC Tubos e acessórios ferro fundido dúctil 
ET.AdRA.64.01 MCC Tubos e acessórios aço 
ET.AdRA.65.01 MCC Tubos em PEAD 
ET.AdRA.66.01 MCC Tubos e acessórios tubos de PP e PVC corrugado 
ET.AdRA.72.01 MCC Tubos aço inox redes interiores  
ET.AdRA.76.01 MCC Cimento para betões e argamassas 
ET.AdRA.77.01 MCC Inertes betões argamassas 
ET.AdRA.78.01 MCC Água para betões e argamassas 
ET.AdRA.79.01 MCC Adjuvante para betões e argamassas 
ET.AdRA.80.01 MCC Outros materiais para betões e argamassas 
ET.AdRA.81.01 MCC Argamassas 
ET.AdRA.82.01 MCC Materiais especiais ligação betões idade diferente 
ET.AdRA.86.01 MCC Aço para armaduras ordinárias 
ET.AdRA.89.01 MCC Aço laminado 
ET.AdRA.90.01 MCC Cantoneiras e barras metálicas 
ET.AdRA.91.01 MCC Serralharias 
ET.AdRA.92.01 MCC Metais e ligas metálicas 
ET.AdRA.94.01 MCC Caixilharia alumínio 
ET.AdRA.101.01 MCC Tintas para revestimentos de superfícies em contato com água 
ET.AdRA.102.01 MCC Pedra em geral 
ET.AdRA.104.01 MCC Pedra para enrocamentos 
ET.AdRA.107.01 MCC Faixas de cantaria para bordadura de passeios, degraus e lancil  
ET.AdRA.110.01 MCC Camaras de visitas e camaras similares 
ET.AdRA.111.01 MCC Tampas para camaras enterradas e semienterradas 
ET.AdRA.113.01 MCC Elementos em PRFV 
ET.AdRA.116.01 MCC Pavimentação 
ET.AdRA.118.01 MCC Tijolos e tijoleiras 
ET.AdRA.123.01 MCC Cal, tintas, colas, óleos, essências e vernizes  
ET.AdRA.124.01 MCC Geotêxteis 
ET.AdRA.127.01 MCC Materiais não especificados 
  

 


